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Planung

Die Versorgung mit einwandfreiem
Trinkwasser muss sicher gestellt sein.
Ein wichtiger Teil in der Versorgungskette
sind die Trinkwasserbehalter. Sie missen
so beschaffen sein, dass sie weder vom
Trinkwasser angegriffen werden noch
das Trinkwasser von ihnen beeintrachtigt
wird. Dies ist sowohl beim Neubau

als auch bei der Instandsetzung der Fall.
Planer, Materialhersteller, Verarbeiter
und Betreiber sind hierbei in besonderer
Verantwortung.

Zum Uberprifen der Betonqualitit bzw.
der vorhandenen Beschichtung werden
von einer entsprechend ausgeristeten
Prifstelle Messungen durchgefiihrt. Sie
dienen dazu, die Untergrundvorbereitung
festzulegen und das geeignete Beschich-

tungssystem auszusuchen.

Die Planung darf nur von einem Sach-
kundigen vorgenommen werden, der die
erforderlichen besonderen Kenntnisse
auf diesem Gebiet besitzt. Die Instand -
setzung erfolgt nach den giiltigen
Regelwerken und den Angaben der

Fa. epasit GmbH.
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Entfernen der alten Schichten durch ...
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Vorbereiten / Verarbeiteft

Ein tragféhiger Untergrund ist Voraus-
setzung fur den dauerhaften Verbund
zwischen Untergrund und Beschichtungs-
system. Der Untergrund muss daher

vor der Beschichtung begutachtet und
vorbereitet werden.

Die Qualitat der Innenbeschichtung

in Trinkwasserbehaltern hangt entschei-
dend von der Art und der Sorgfalt der
Verarbeitung sowie vom Material ab.
Die Angaben des Herstellers zur Verar
beitung und zum Verbrauch sind daher
genau zu beachten. und regelmafig zu
kontrollieren. Dabei ist insbesondere auf
eine geschlossene Schicht, eine gleich-
mafRige Schichtdicke und eine moglichst
glatte und ebene Oberféache zu achten.
Die relative Luftfeuchte sollte wahrend
der Verarbeitung hoch sein, Kondens-
wasserbildung ist jedoch unbedingt zu
vermeiden.

Bei der Handapplikation wird der Mortel
wird mit einem geeigneten Mischgerat
angemischt und auf die zu beschichten-
de Flache mit einer Traufel in mehreren
Arbeitsgangen aufgezogen.

-

Durch die Oberfachenbearbeitung mit
der Glatttraufel wird eine ebene Ober-
fache erzielt.

Bei der maschinellen Applikation kann
die Beschichtung mit einer geeigneten
Maschine an den Deckenuntersichten in
einem Arbeitsgang aufgespritzt werden.

Stalaktitenformiger Auftrag an der Decke

Senkrechte Flachen werden in einer
oder zwei Lagen bis zur geforderten
Schichtdicke aufgespritzt und mit einer
Glatttraufel glatt gezogen.

Die Oberfachenstruktur der Beschichtung
hangt von der Verarbeitungstechnik ab.



Trinkwasserbehalter unbehandelt und behandelt

Nachher




Verarbeiten / Nachbehandeln

Die Beschichtung muss gegen schadi- Nach ausreichender Erhartung des Be-
gende Einfusse geschitzt werden bis schichtungsmaterials wird die Wasser -
sie genuigend erhértet ist. Die Nachbe- kammer gereinigt und desinfziert. Das
handlung muss daher bis zur volligen Beschichtungsmaterial darf dabei nicht
Hydratisierung der Beschichtung durch- beschadigt werden.

gefiihrt werden.

Besteht die Gefahr der Kondenswasser-
bildung, so sind bis zum Abbinden
des Mortels Luftentfeuchter einzusetzen Nach Fertigstellen der Beschichtung

und eine konstante relative Luftfeuchte kénnen Vor-Ort-Priifungen durchge-

s durch entsprechende Ent- bzw. Befeuch- fuhrt werden, um sicherzustellen, dass
Applikation Wand " . N . A B

tung Uber einen langeren Zeitraum die Oberfache geschlossene und fest

sicherzustellen. Ein Austrocknen der ist, dass eine sichere Verbindung zum

Beschichtung vor dem ersten Beftillen Untergrund gegeben ist und dass die

muss verhindert werden. Dazu muss die vorgeschriebene Mindestschichtdicke

Beschichtung ausreichend lange feucht eingehalten wurde.

gehalten werden, wobei Kondenswasser -
bildung bzw. stehende Wasserflme auf
der Beschichtung ist in diesem Zeitraum
grundsatzlich zu vermeiden sind.

Applikation Boden Ausgleichsschicht
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Fur den Neubau und die Instandsetzung
von Trinkwasserbehaltern werden
folgende epasit-Materialien eingesetzt,
wobei je nach System dasselbe Material
auch fur verschiedene Anwendungsbe -
reiche zum Einsatz kommen kann:

Bemerkungen

epasit GmbH
Spezialbaustoff-Systeme
Sandweg 12-14

72119 Ammerbuch-Altingen
Telefon: +49 7032 20 150
Telefax: +49 7032 20 15 21
info@epasit.de
www.epasit.de

> Korrosionsschutzbeschichtung fur den entrosteten Bewehrungsstahl

> Haftbriicke fur den nachfolgenden Reparaturmértel oder die
Schutzbeschichtung (falls erforderlich)

> Reparaturmdrtel zum Ausbesserung von Fehlstellen im Beton

> Egalisierungsspachtel zum SchlieRen von Poren und Lunkern oder Ausgleich
von Rautiefen im Beton

> Schutzbeschichtung als vollfachige Innenbeschichtung

> Impragniermittel zum Erhéhen der Widerstandsféhigkeit der Beschichtung

Es liegen Priifzeugnisse und Untersuchungsberichte gemaR den DVGW-
Arbeitsblattern W 270, W 300 und W 347 sowie zur Langzeitbestandigkeit vor.

Die in diesem Prospekt enthaltenen Ausfiihrungen geben einen Uberb ick tber die Planung und Ausfiihrung der Innenbeschichtung von Bauteilen in Trinkwasserbehaltern aus Beton mit

zementgebundenen Mérteln sowohl fir den Neubau als auch fir di Instandsetzung. Ausfiihrliche Informationen sind in den technischen Unterlagen der Fa. epasit GmbH zu fnden.

Bilder: epasit GmbH, Ammerbuch / Konstruktionsgruppe Bauen, Kempten / AquaConcept, Heidesheim / Hochtief Construction AG, Kéln / www .pixelio.de



